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GEOTEST WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
=== SONDA UDAROWA TYPU DPL

MIEJSCOWOSC: Zabrowo
OBIEKT: Syfon magistrali wodociggowej
NR UMOWY: 156/14

Sies ot 1. SONDA nr S -2 przy OTWORZE nr 3
Symbol % §§ Zz SREDNIO
staa1:50. [ SrUBEU AEL S ZAGESZCZONY LRSI
= -
B
0,0 033 0,67 >0,80
- 0 2 4 6 8 10 1214 1618 202224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
—]
— | Nmg A&
— 11,614
= 1,6
20— | Pd[+H]
== 12,4
E Nmp//Pg
30— |- 13,0
= | Nmg
4,0——] .
= )
— | T/Nmg
Ao ;
= 154
“—| -
= o] V¥
=] 6.7
L
- +
o | PALFH]
9/0— 1 9,0

Zal. graf. nr 6




BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociggowe;j
Miejsce budowy Zabrowo
Nr otworu 1
Gleb. pobrania [m] 1,5
Data badania Sierpien 2014
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. di0 | 0.0862 d [mm] < d [%]
%] [%] d20 | 0.119
d50 | 0.239 0.083 4.1
Ilowa 0.0 0.0 dé0 | 0.277 0.100 14.9
Pylowa 2.1 2.1 0.250 52.3
Piaskowa 97.4 97.9 0.500 80.2
Zwirowa 0.5 1.000 97.7
Wskaznik rdznoziarnist.
U= 3.21
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 7.08e~05 Nazwa gruntu
Hazena Piasek drobny
Kriigera 0.000135
Seelheima 0.000204 Symbol gruntu
USBSC 2.83e-05 Pd
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociagowe;j
Miejsce budowy Zabrowo
Nr otworu 1
Gleb. pobrania [m] 2,0
Data badania Sierpien 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar,
Frakcja frakcji | zreduk. d10 | 0.000131 d [mm] < d [%]
[%] [%] d20 | 0.00288
d50 | 0.0253 0.070 84.8
Ilowa 18.5 18.5 déo | 0.0348 0.100 98.7
Pylowa 53.0 53.0
Piaskowa 28.5 28.5
Zwirowa 0.0 | --=--
Wskaznik réznoziarnist.
U= 266
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Glina pylasta
Kriigera
Seelheima 2.28e-06 Symbol gruntu
uUsBsC 1.11e-08 G
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociggowej
Miejsce budowy Zabrowo
Nr otworu 1
Gigb. pobrania [m] 30
Data badania Sierpien 2014
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. di0 | 0.151 d [mm] < d [%]
[%] [%] d20 | 0.201
d50 | 0.358 0.063 0.3
I1lowa 6.0 0.0 d60 | 0.434 0.100 3.3
Pylowa 0.1 0.1 0.250 32.0
Piaskowa 95.2 99.9 0.500 66.9
Zwirowa 4.7 | ====- 1.000 86.5
Wskaznik rdznoziarnist.
U= 2.87
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000223 Nazwa gruntu
Hazena 0.000265 Piasek sredni
Krigera 0.000402
Seelheima 0.000457 Symbol gruntu
usBsC 8.78e-05 Ps
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociggowe;j
Miejsce budowy Zabrowo

Nr otworu 2

Gleb. pobrania [m] 2,0

Data badania Sierpien 2014

Cecha probki C

ZAWARTOSC FRAKCJI

SREDNICE EFEKT.

ZAWARTOSC ZIAREN

[mm}
Zawart Zaw.fr. Srednica {Zaw.ziar.
Frakcja | frakcji | zreduk. dio | 0.096 d {mm] <d [%]
{%] %] d20 | ©.169
450 | 09.437 0.070 4.3
Ilowa ¢.0 0.0 d6éo | 0.556 0.100 11.1
Pylowa 1.7 1.8 8.250 29.7
Piaskowa 82.0 98.2 0.500 55.2
Zwirowa 6.3 1.080 81.7
Wskaznik réznoziarnist. 2.000 93.7
= 5.7 4,000 98.3
WSPOLCZYHRIK FILTRACSIY
Poraowatosc (przyjeta)
Metoda ki0 [m/s] = 0.42
Beyera 7.8e-05 Nazwa gruntu
Hazena Piasek sredni
Kriigera 6.000275
Seelheima 1.000681 Syabol! qruntu
UsBSC 5.85e-05 Ps
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociggowej
Migjsce budowy Zabrowo
Nr otworu 3
Gleb. pobrania [m] 1,0
Data badania Sierpien 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. dig | 0.00108 d [mm] < d [%]
%] [%] d20 | 0.00442
ds0 | 0.0394 0.07¢0 58.7
Itowa 13.2 13.2 dét { 0.0721 0.100 76.7
Pylowa 40.7 40.7 0.250 88.0
Piaskowa 46.1 46.1 0.500 98.0
Zwirowa 0.0 —————
Wskaznik rdoznoziarnist.
U= 67
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Glina
Kriigera
Seelheima 5.53e-06 Symbol gruntu
USBSC 2.4e-08 G
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociagowej
Miegjsce budowy Zabrowo
Nr otworu B
Gleb. pobrania [m] 0,5
Data badania Sierpien 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar,
Frakcja frakcji | zreduk. d10 | 0.0106 d [mm] < d [%]
[%] %] | d20 | 0.018
ds0 | 0.0477 0.070 72.8
Ilowa 1.2 1.2 deo | 0.06 0.100 91.2
Pylowa 50.3 50.3
Piaskowa 48.4 48.5
Zwirowa 6.1 | -----
Wskaznik réznoziarnist.

U= 5.68

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc (przyjeta)
Metoda ki0 [m/s] n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Pyl piaszczysty
Krigera
Seelheima 8.11e-06 Symbol gruntu
USBSC 2.8%e-07 v

KRZYMA UZIARNIENIA

FRA&KCJIE
100 Ilous i .'Fuloua; - , FxA-t:l:o:au
. ©0 I
¢
* S0} S
¥ Ny
e i :
) ;Jf/s
- |
0 30} T
L d A
: A
3 20 o
H P
N 0!}

10 1a° 10! a
$radnica zastgpcza d , nn

Zal. graf. nr 12



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociggowe;j
Miejsce budowy Zgbrowo
Nr otworu 4
Gleb. pobrania [m] 3,0
Data badania Sierpien 2014
Cecha prébki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. di0 | 0.128 d [mm] < d [%]
[%] [%] d20 | 0.145
d50 | 0.178 0.070 0.0
Ilowa 0.0 0.0 d60 | 0.189 0.100 1.9
Pylowa 0.0 0.0 0.250 90.8
Piaskowa 99.8 100.0 0.500 98.4
Zwirowa 0.2 | --e-- 1.000 99.4
Wskaznik réznoziarnist.
U= 1.47
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000186 Nazwa gruntu
Hazena 0.000193 Piasek drobny
Kriigera 0.000143
Seelheima 0.000113 Symbol gruntu
USBSC 4.14e-05 Pd
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Syfon magistrali wodociggowe;j
Miejsce budowy Zabrowo
Nr otworu 4
Gigb. pobrania [m} 48 _
Data badama Sierpien 2014
Cecha probki A
ZANARTOSE FRAKCJII SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSE ZIAREN
[en]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. dio | 0.0053 d [mm] < d [2]
2] [2] d20 | 0.00917
d50 | 0.0814 0.080 47.8
Itowa 5.1 5.1 dé60 0.102 0.125 68.5
Pyiowa 34.8 34.9 0.250 81.8
Piaskowa 59.8 60.0 0.500 923.5
Zwirowa 0.3 | --——- 1.000 97.8
WskaZnik rézneziarnist. 2.000 99.8
U= 19.2
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI r : ;
Porowatos¢ (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n = 0.41
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Pyl
Krigera
Seelheima 2.37e-05 Symbol gruntu
usBSC 8.98e-08 m
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
O otwor badawczy (] archiwalny otwor badawczy
S-1  numer sondowania 1 sgczenia wody gruntowej
A sondowanie sondg udarowg 3,3 glgbokosc saczenia
) ) VY/ nawiercone i ustabilizowane
—  linia przekroju geotechnicznego 3.3 zwierciadlo wody
Stan gruntu: 3 ustabilizowane
In  luzny 3
szg  Sredniozaggszczony zwierciadlo wody
zg  zageszczony 5g nawiercone
mpl  migkkoplastyczny ’
pl  plastyczny
tpl twardoplastyczny Wilgotnosé
/" arstwieni w  wilgotny
+ ﬁoﬂﬁgszki cna nw nawodniony
——— granica warstw litologicznych
—————- granica warstw geotechnicznych
. . 1 nr otworu
la  nrwarstwy geotechnicznej ~13  rzgdnaotworu [m n.p.m.]

IIH | Pyt prochniczny

Pyl piaszczysty prochniczny

- PgH | Piasek gliniasty prochniczny

T | Torf P&H Piasek pylasty préchniczny - Glina piaszczysta
- Kreda jeziomna : m Piasek drobuy prochniczny - Piasek gliniasty

Nmg |Namut gliniasty —w% Piasek $redni prochniczny - Pospotka gliniasta
Nmp | Namut piaszczysty - 1t pylasty - Zwir gliniasty
GRZHL | roon Dy asa ~wieela - i Pr |Piasek pylasty
GzH gécmﬁnfcwz:?azla - 11 piaszezysty Pd |Piasek drobny
RN i piesoccysta rwiseha m | Ps | Pisscksrocn
GnrH |Glina pylasta prochniczna IIp | Pytpiaszczysty Pr  |Piasek gruby

@ Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzla - Pospotka

Gﬁ Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwigzla - Zwir

K Kamienie - Burowegiel (miocen)

H Czgsci organiczne
Stopien humifikacji torfow

Ri=Ha wg skali L. von Posta
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABOLATORYJNYCH

Miejscowosé: Zabrowo
Obiekt: Syfon magistrali wodociggowej
Nr umowy: 156/14
Nr | Gleboko
otworu &¢ Rodzaj I Wn p ®u Cu Tumas Mo" Tom
pobrania | gruntu [%] [t/m?] [o] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
proby
[m]
1 2,0 Gn 0,42 30,1 1,87 11,3 9 28,1 17160 -
2 5,5 i) H8** 189,6 1,04 4,8 5 13,5 334 49,6
3 1,0 G 0,42 25,3 1,91 k1d 9 28,5 17640 -
3 1,4 Nmg 0,46 71,6 1,23 5,7 5 15,3 935 15,7
3 2,8 Nmp 0,44 58,7 1,27 6,1 7 18,5 1519 71
3 6,0 T H7** 192,8 1,06 5,3 5 14,7 612 32,8
4 0,5 Ip 0,22 21,7 2,01 14,1 15 42,0 | 27110 -
4 4.8 II 0,40 25.3 1,96 11,0 10 28,7 | 17960 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

*¥) Stopien humifikacji wg L. van Posta

PW.T.”

” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A”1,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Zabrowo
Obiekt: Syfon magistrali wodociagowej
Nr umowy: 156/14
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. Ip I Wn p du Cu Timiax Mo* Iom
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.
X® - H7- 191,2 1,05 5,1 5 14,1 468 41,2
Ia H8**
Ym - 1+0,10 140,10 [1+0,10 | 1+0,10 | 1£0,10 | 1+0,10 | 1+0,10
1£0,10
X® - 0,45 65,2 1,25 5,9 6 169 | 1227 | 114
Ib
Y - 1£0,10 | 1£0,10 1£0,10 | 1+0,10 | 1+0,10 | 1£0,10 | 10,10 | 1+0,10
X(n)
n - 0,37 25,6 1,94 11,9 11 31,8 19968 -
Ym
- 1£0,10 | 1£0,10 1+£0,10 | 1+0,10| 140,10 | 1+0,10 | 140,10 -
X(n)
0,56 = 28,0 1,85 29,0 0 - 50000 -
I
¥ 1+0,20 - 1£0,10 1£0,10 | 1+0,10 - - 1+0,10 -
X® 0,53 - 16,0/24,0 | 1,75/1,90 | 3,05 0 - 65000 =
v
Ym 1+0,19 - 1£+0,10 1£0,10 | 1+0,10 - - 1+0,10 -
X(ﬂ)
W 0,60 - 20,0 2,02 33,6 0 - 112000 -
Ym
1+0,13 - 1+0,10 1+£0,10 | 1+0,10 - - 1+0,10 -

*) Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

**) Stopien humifikacji wg L. van Posta
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